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1. Allmänt 
På uppdrag av Kungsörs KommunTeknik AB har Loxia utfört en geoteknisk undersökning för tomter 

för villabebyggelse. I Klämsbo, Kungsörs kommun.    

 

2. Syfte 
Syftet med undersökningen har varit att ge underlag för planering och projektering vid utförande 

av villor.   

 

3. Planerade byggnader och anläggningar 
Inom området planeras nya villor på 17 tomter ordnade kring en ny lokalgata. 4 av dessa tomter 

inom norra delen av området ingår ej i undersökningen då de redan är avstyckade och ute för för-

säljning. 

 

Bild 1; Aktuellt område med villatomter. De 4 tomterna i norr med röda prickar är redan avstyckade 

och ute på följning, varför de ej ingår i den geotekniska undersökningen.   
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4. Utförda undersökningar, redovisning 
Geoteknisk fält- och laboratorieundersökning har utförts av Loxia och redovisas i separat Marktek-

nisk Undersökningsrapport, Geoteknik, daterad 2022-07-06, reviderad 2022-09-16. 

 

5. Förhållanden på plats 

5.1 Området 
Området ligger söder om Kungsörs tätort och även söder om E20.  

Området domineras av tidigare skogsmark som tidigare har avverkats och numera täcks av bitvis 

tät slyskog. Öster om området förekommer öppen betesmark. Den nya lokalgatan hade förberetts 

inom området i samband med den geotekniska undersökningen. 

Markytan inom området sluttar mot öster.  

Väster om området passerar en asfalterad väg och norr om området en mindre grusväg. Direkt 

söder om området ligger Kungsörs Ridklubbs anläggning.  

5.2 Översiktliga geologiska förhållanden 
Enligt SGUs (Sveriges geologiska undersökning) jordartskarta består jorden inom den västra delen 

av området av isälvssediment i åsformation, mot öster övergående i postglacial finsand och längst 

i öster postglacial finlera (se bild 2).  

 

Bild 2; Utdrag ur SGUs jordartskarta över området, markerat med blå linjer. Grönt betecknar 

isälvssediment, orange postglacial finlera och gul postglacial finlera.   
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SGUs jorddjupskarta visar på jorddjup på 5 – 10 m.   

5.3 Geotekniska förhållanden 
Nedanstående beskrivning av de geotekniska förhållandena bygger på resultat från undersökningar 

i enstaka punkter. Avvikande förhållanden kan därför ej uteslutas. 

Jorden består i undersökningspunkterna överst av ca 0,1 m mulljord.  

Jorden inom området utgörs av sedimentjordar. Dessa består överst av lera som inom sydöstra 

delen av området har en mäktighet på ca 7,5 m, men minskar inom tomterna väster om lokalgatan 

samt även norrut inom området. Denna lera är till ca 2 m djup av torrskorpekaraktär och innehåller 

i övrigt skikt av finsand och silt. Vattenkvoten i leran under 2 m djup har bestämts till ca 25 % och 

konflytgränsen till ca 30 – 45 %. 

Under leran övergår jorden i siltig sand. Den relativa fastheten hos sanden är huvudsakligen medel-

hög i öster för att öka till huvudsakligen hög i undersökningspunkterna inom tomterna väster om 

lokalgatan. Sonderingarna har som djupast nått ned 14 m under markytan. I en punkt inom den 

västra delen av området har stopp skett mot block på ca 1 m djup. 

 

Bild 3; Lokalgatan inom området har förberetts, bl.a. har kablar lagts längs sträckan. Mellan slysko-

gen och den äldre skogen i bakgrunden passerar en större asfalterad väg. 

 

5.4 Hydrogeologiska förhållanden 
Grundvatten har påträffats i en provtagningspunkt vid lokalgatan i samband med den geotekniska 

undersökningen i juni 2022. Vattenytan låg då på nivån +34,4, vilket är 2,5 m under aktuell markyta. 
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Grundvatten förekommer fritt i sanden i sedimentlagret, i leran kan däremot leran ej uppträda fritt. 

Där lera förekommer överst i jordlagerföljden förhindrar detta infiltrationen av vatten, vilket inne-

bär att vatten kan samlas på markytan inom lågpartierna.  

5.5 Markmiljö 
Ingen miljöteknisk undersökning har utförts i samband med den geotekniska undersökningen. Då 

den förekommande jorden är naturligt lagrad och ingen förorenande verksamhet bedöms ha före-

kommit inom den tidigare skogsmarken, bedöms risken för förekomst av markföroreningar som 

liten. 

Markradonhalten har ej bestämts inom området. Den förekommande leran minskar risken för fö-

rekomst av högre markradonhalter, högre halter kan möjligen förkomma inom den västra delen av 

området där sanden ligger ytligare. Normalt är isälvssediment i form av grusåsar högriskområden 

för markradon. 

5.6 Befintliga byggnader 
Inom områdets omedelbara närhet finns inga byggnader, förutom att en villa var under uppförande 

inom den norra delen av området vid några av de avstyckade tomterna (se bild 1). Då fler byggnader 

förväntas uppföras under den närmaste tiden skall detta beaktas.  

Söder om området ligger Kungsörs Ridklubbs anläggning. 

 

6. Grundläggning 

6.1 Föreslagen grundläggning, principer 
Villorna bedöms utifrån utförda geotekniska undersökningar kunna plattgrundläggas på en minst 

0,3 m mäktig fyllningsbädd. För villorna öster om lokalgatan behöver dock kompletterande under-

sökning utföras för att säkerställa detta. Grundläggningen skall utföras tjälsäkert. 

6.2 Dimensioneringsunderlag plattgrundläggning 
Dimensionering sker enligt SS-EN 1997-1. 

Grundkonstruktionerna kan hänföras till både Geoteknisk kategori 1 (Gk1) och 2 (Gk2). 

I Gk2 vid plattgrundläggning enligt kap. 6.1 sker dimensionering i brottgränstillståndet enligt IEG 

Rapport 7:2008 TD Plattgrundläggning” ekv. 4.4.  

cd = 4 kPa 

γ‘ = 18 kN/m3 

Ncd = 19 

Nqd = 9,6 

Nγd = 5,5 

Vid dimensionering förutsätts φk = 30°. 
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I Gk2 vid plattgrundläggning enligt kap. 6.1 sker dimensionering i bruksgränstillståndet genom sätt-
ningsberäkning. Sättningen beräknas enligt ”TD Plattgrundläggning” kap. 4.4.2.1 - 4.4.2.3. Därvid 
används följande dimensionerande elasticitetsmodul, Ed för den förekommande jorden samt fyll-
ningen; 

 
 Jord      Ed 
 Fyllning enl. AMA Anläggning 20 CEB.211   50 MPa 

Fyllning enl. AMA Anläggning 20 CEB.212   25 MPa 
 Fyllning enl. AMA Anläggning 20 CEB.213   40 MPa 

Fast lera ned till 2 m djup      10 MPa 
Fast lera under 2 m djup och silt med låg relativ fasthet   5 MPa 
Sand och silt med medelhög relativ fasthet   20 MPa  
Sand och silt med minst hög relativt fasthet   40 MPa 
 
Dimensionering av grundkonstruktionen i Gk1 utförs enligt BFS (Boverkets Författningssamling) 
2019:1 EKS 11 kap. 7.1 §20 med fd = 100 kPa.  
 

 

7. Markarbeten 

7.1 Schaktning 
Under byggnadernas grundkonstruktion skall utskiftning av förekommande organisk ytjord utföras. 

Under grundkonstruktionen skall plats ges för en minst 0,3 m mäktig fyllningsbädd med en utsträck-

ning enligt AMA Anläggning 20 Figur CEB.2/1.  

Schaktslänter utformas av markentreprenören utifrån de geotekniska förutsättningarna samt vä-

derleksförhållandena. Kalkylmässigt kan släntlutningar på 1:1 förutsättas för schakterna ned till 2 

m djup, för djupare schakter dock 1:1,5. Vid schaktningsarbeten skall anvisningar enligt Svensk 

Byggtjänsts ”Schakta Säkert” från 2015 följas. Schakter som skall stå öppna under längre tid skall 

skyddas mot erosion från regnvatten. 

Grundvattennivån kan förutsättas ligga 2 m under markytan. Där schaktbottnen består av lera för-

väntas dock normalt ej grundvatten tränga fram trots schakt under denna nivå då leran är att be-

trakta som relativt tät i vertikalled. I horisontalled kan leran dock föra vatten främst genom de fö-

rekommande sandskikten.  

7.2 Fyllning och packning 
Under grundkonstruktionen skall läggas en packad fyllning om minst 0,3 m som utgörs av material 

enligt AMA Anläggning 20 CEB.211, CEB.212 eller CEB.213. På grundbottnen skall en geotextil av 

lägst bruksklass N3 utläggas innan fyllning påförs.   

7.3 Dränering 
Dränering kan ske till 2 m djup utan påverkan på grundvattnet inom området.   

7.4 Marksättningar 
Den förekommande jorden bedöms ej som sättningskänslig vid markuppfyllnad.  
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7.5 Markstabilitet 
Den förekommande jorden är att betrakta som stabil vid belastning på markytan från entreprenad-

maskiner och de markuppfyllnader som skulle kunna bli aktuella inom området.  

7.6 Övriga markarbeten 
Den förekommande jorden är att beteckna som relativt dåligt dränerande.  

Det rekommenderas att överbyggnader inom område dimensioneras för materialtyp 5A och tjälfar-

lighetsklass 4.  

 

8. Övrigt 

8.1 Vibrationer 
I samband med schaktning och packning av jorden kan vibrationer uppkomma som påverkar om-

kringliggande byggnader. Hänsyn till detta skall tas vid grundläggningsarbeten i anslutning till tidi-

gare uppförda villor inom området. Det rekommenderas i detta fall att byggherren skall utföra syne-

förrättning av intilliggande villor. 

8.2 Kontroll 
Markentreprenören skall dokumentera grundbottnens beskaffenhet innan geotextil utläggs och 

fyllning påförs.  

Markentreprenören skall verifiera att packning av jorden sker i enlighet med AMA Anläggning 20 

genom egenkontroll.  

 

Örebro 2022-09-16 

 

Lars O Johansson 
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